附件1：
质量技术内控参数表
	石灰石碎石质量技术内控参数表

	检验项目
	控制值

	粒径/mm
	10-30、0-10

	含泥量（按质量计）/%
	≤1

	泥块含量（按质量计）/%
	≤0.2

	硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）/1%
	≤1.0

	坚固性（质量损失）/%
	≤8

	岩石抗压强度/MPa
	火成岩
	≥80

	
	变质岩
	≥60

	
	水成岩
	≥30

	压碎指标/%
	碎石
	≤30

	表观密度(kg/m³）
	≥2600

	孔隙率/%
	≤45

	吸水率/%
	≤1.0

	含水率/%
	≤1.0
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